1. Сколько следует взять воздушной негашеной извести с активностью 80 %, чтобы получить 200 кг гидратной извести с влажностью 35 % Принять, что известь не содержит МgО.

2. На изготовление 1 м3 бетона на рядовых заполнителях расходуется 300 кг цемента, 670 кг песка, 1280 кг щебня и 170 л воды. При твердении цементом, имеющим активность 42 МПа, химически связывается 33 % воды затворения. Определить пористость и прочность бетона при сжатии в возрасте 28 суток. 
