[bookmark: bookmark0]Контрольная работа по курсу «Материаловедение»
[bookmark: bookmark1]«Классификация и маркировка сталей»
1. Для каждой из полученных марок сталей определить химический состав по маркировке.
2. Определить класс стали по назначению.
3. Определить класс стали по качеству, указать содержание в них вредных примесей: серы и фосфора.
4. Определить класс стали по виду термической обработки и:
· назначить термообработку для каждой стали, указать и обосновать её параметры;
· указать структуру после термообработки;
· охарактеризовать свойства сталей после предложенной термообработки.
5. [bookmark: _GoBack]Указать, для какой детали или для каких условий эксплуатации может быть использована каждая сталь.




















1. [bookmark: bookmark2]15, 15ХГН2ТА,35XHMA, 55СГ, У8А, Р14Ф4,5ХНМ 9ХС, 10X18, ШХ4.
2. 10, 18ХГТ, ,38ХН3МА, 50С2Г, ХВГ, Р18, 3Х2В8Ф, Х12М  40Х13, ШХ9
3. 20, 18X2H4BA, 40ХГ, 65C, 6ХС, У10, X, Р9, 20Х23Н18, ШХ15СГ
4.  20X, 20ХГНР, 30, 60C3, У12А, 9ХС, Р9М4К8, 4Х3ВМФ, 15Х28, ШХ6
5. 10, 19ХГН, 35X, 55ХФА, У10А, ХВГ, Р6М5К5,5ХГМ 08Х18Н9, ШХ15СГ
6.  15, 25ХГТ, 40ХР, 65ХФА, 6ХС, Х, Р9М4К8,У10, 04X18Н10,ШХ15
7. 10Х, 20ХСА, 40Г, 70СЗ, ХВСГ, У12, Р18,12Х18Н9Т, 5Х3В3МФС, ШХ9
8. 25, 25ХНМФА,40Г2, 65Г, У11, 7Х4В18Ф,9ХС,4Х5В2ФС, 40Х14Н14В2Ф, ШХ6
9. 10, 12ХНЗА, 45ХС, 75, У13А,Р18К5Ф2, Х12М, 5ХНМ, 130Г13Л, ШХ4
10. 25, 15ХГН2ТА, 40ХН, 60С2Г, У10, X, 5ХГМ, Х12Ф1, 45Х15Н7Г7Ф2МС, ШХ15
11. 15ХФ, 20ХГНМ, З0ХГСА, 65Г, У10, Р18, 12Х1, 3Х2В8Ф, 10Х11Н20Т3Р, ШХ4
12. 10, 25Х2Н4МА, 40ХР, 75, У8,Х, ХВСГ,5ХНМ,12Х18Н10Т, ШХ15
13. 15Г, 19ХГН, З0ХМА, 55ХГ, У10А,Р9, 3Х2В8Ф, Х12М, 12Х18Н9Т, ШХ4
14. 20, 25ХГСА, 45ХН, 55ХГР, У9, ХВГ, 85Х12М, 4Х3ВМФ, 08Х18Н9Т, А12 
15. 15Х, 18Х2Н4МА, 45ХФА, 60С2ХФ, 7Х, Х, 9ХС, Р6М5,110Г13Л, ШХ15
16. 15, 20ХНЗМА, 45, 50СГ, У9, Р18, ХВГ, 5ХНМ, 04Х18Н10Т А40Г
17. 10,19ХГН, З0ХФ, 55ХФА,6ХС, 9ХС, У8,ХГТ, 45Х15Н7Г7Ф2МС , ШХ15
18. .15 18ХГТ,35XHMA,70C3, У13А ,Р18, 3Х2В8Ф,6ХС, 130Г13Л, ШХ15СГ
19. 20, 15Х2Г2СВА, 40ХГТ, 55С2Г2А, ХВСГ, Р6М5К5, 4Х3ВМФ, Х12М, 10X25, АС12ХН
20. 25, 12ХН3А, 38ХВФЮА, 60С2ХФА, У10, Р18, Х12Ф1, 4Х5,10X17, АЦ20
21. 15,20ХСА, 40Г, 70СЗ, 11ХФ, Р9, У8А, 4Х5В2, 12Х18Н9Т, ШХ9
22. 10, 25Х2Н4МА, 47РП, 75, У8,10Р6М5, 9Х1, 5ХНВ 12Х18Н10Т, А12
23. 20, 15ХГН2ТА, 40ХГТ, 55С2Г2А, У10А, Х12М, 5Х3В3, Р12Ф4К5 10X25, ШХ4
24. 20X,  18Х2Н4МА,  40Х2Н2МА, 60СЗ, 7Х3,9ХС, 4ХМФС , Р9К10, 110Г13Л, ШХ15СГ
25. 15, 15Х2Г2СВА,65С, У9,  X, Р18Ф2К8М,  5Х3В3, 7Х2СМФ, 10Х18Н9Т, ШХ9.
26. 10Х, 18ХГСА, 45Х, 50С2Г, 8Х3, ХВГ, Р6М3, 3Х3М3Ф, 10Х18Н9,ШХ15СГ
27. 15,18Х2Н4ВА, 40ХН2МА, 65С, X, Х6ВФ, Р10К5Ф5, 4ХМФС, 10Х18Н9Т, ШХ15
28. 10, 12ХНЗА, 45ХС, 75,  У13А,  Р18К5Ф2, 6ХВГ, 2Х6В8М2К8  15Х25Т, ШХ6.
