ПРИЛОЖЕНИЕ А
Диаграммы состояния двойных систем
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Рис.1. Диаграмма состояния системы Pb - Sn
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Рис. 2. Диаграмма состояния системы Al - Ge
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Рис.3. Диаграмма состояния системы Al - Si
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Рис. 4. Диаграмма состояния системы Cu - Ag
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Рис.5. Диаграмма состояния системы Bi - Sb
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Рис.6. Диаграмма состояния системы Cu - Ni
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Рис.7. Диаграмма состояния системы Cd - Zn
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Рис.8. Диаграмма состояния системы Al - CuAl2
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Рис.9. Диаграмма состояния системы Pb - Sb
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Рис.10. Диаграмма состояния системы Sn - Zn
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